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PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT
DE REACTION AU FEU D’UN MATERIAU
PREVU A L'ARTICLE 5
DE L’ARRETE DU 21 NOVEMBRE 2002

Valable 5 ans & partir de la date de délivrance

PROCES-VERBAL N° 405/10

et annexes de 6 pages

MATERIAU présenté par : LATIMS.AS.
44 RUE ROGER SALENGRO
94126 FONTENAY-SOUS-BOIS

MARQUE COMMERCIALE : TCP 430 3i Q\\g Q@\o;\ en ASe AP g
CengiSf Uud At — oo
DESCRIPTION SOMMAIRE : Toiles ignifugées 50 % coton/50 % polyester.
Masse totale au métre carré : 577 grammes environ.
Epaisseur voisine de 0,65 millimétre.
Coloris unis variés.

RAPPORT D'ESSAI N° 405/10 du 29 juin 2010

NATURE DES ESSAIS : Essais Au BRULEUR ELECTRIQUE

CLASSEMENT M2

DURABILITE DU CLASSEMENT : Non limitée (Lavable 4 l'ean)

Compte tenu des critéres résultant des essais décrits dans le rapport d'essai annexé.

Ce procés-verbal atteste uniquement des caractéristiques de Iéchantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits
similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de 1’article L 115-27 du code de Ia consommation et de la loi du
3 juin 1994.

Le responsable technique Pour le directeur,
le chef du p6le mesures physiques
et sciences de I’incendie
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Robert DELORME

Jean-Pierre ORAZY

Nota. - Sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent proces-verbal de classement ou de l'ensemble proces-
verbal de classement et rapport d'essai annexé.
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